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Espectro de fluorescencia de rayos X / 

X-ray fluorescence spectrum 

Resultados semicuantitativos/ 

semiquantitative results 

Condiciones experimentales / Experimental conditions:  

Voltaje / voltage: 40 kV 

Intensidad / intensity: 850 µA 

Tamaño de spot / spot size: 300 µm 

Área análisis/Analysis area (100x) 

 Oxide  Wt% At% 

MgO 10.26 15.94 

Al2O3 09.61 05.90 

SiO2 50.50 52.65 

SO3 11.20 08.76 

K2O 01.88 01.25 

CaO 11.94 13.33 

TiO2 00.28 00.22 

MnO 00.42 00.37 

Fe2O3 03.80 01.49 

SrO 00.12 00.07 

Composición elemental de la decoración roja 

Elemental composition of the red decoration 


